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SCHUTZ VOR WASSER UND FEUCHTIGKEIT

Vorwort

Hochwasserereignisse wie im Sep-
tember 2024 fiihren in Osterreich
regelmaRig zu erheblichen Schaden
an Gebduden. Fir die Betroffenen
stellt sich rasch die Frage: Wie kann
die Bausubstanz geschitzt und
wiederhergestellt werden? Hauser
aus mineralischen Baustoffen wie
Beton und Ziegel sind grundsatzlich
robust, widerstandsfahig und lang-
lebig. Ein wesentlicher Vorteil: Beton
und Ziegel behalten auch nach einer
Durchfeuchtung ihre Tragfahigkeit,
da sie sich weder dauerhaft ver-
formen noch aufquellen. Zudem
bieten sie — anders als organische
Materialien — keinen Nahrboden
fur Schimmel und Mikroorganis-
men, was die Sanierung erheblich
erleichtert.

Dieser Ratgeber richtet sich an
Eigentimerinnen und Eigentlimer
von Gebduden sowie Fachleute.
Er zeigt auf, welche Schaden nach
einem Hochwasser typischerweise

AUS DEM INHALT:
01 Definitionen & Einfiihrung

auftreten, wie diese fachgerecht
beurteilt werden und welche
Sanierungsschritte notwendig sind,
um Stabilitat und Wohnqualitat
langfristig zu sichern.

Damit stellt Beton Dialog Osterreich
fundiertes Wissen und praktische
Empfehlungen bereit, um einerseits
die Werterhaltung von Bauwerken
nach Hochwasserereignissen zu for-
dern und andererseits das Bewusst-
sein fur die richtige Wahl des Bau-
stoffs bei der Errichtung zu starken.
Dabei wollen wir insbesondere auf
Vorteile der mineralischen Bau-
stoffe in Ausnahmesituationen und
bei Extremwetterereignissen ein-
gehen. Denn eine einfachere und
vor allem raschere Sanierung von
Bauobjekten spart Zeit, Ressourcen
und finanzielle Mittel.

02 Gefahren & Risken bei Feuchte- und Wasserschiaden
03 Planerische und bauliche MaRnhahmen

zum Hochwasserschutz

04 Hochwasserbestandigkeit tiblicher Baustoffe
05 Sanierung nach Hochwasserschaden
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HOCHWASSER

Hochwasser ist das unvorhersehbare, unregel-
maRige Ansteigen und Ausufern von ober-
irdischen, natirlichen und kiinstlichen, stehen-
den oder flieRenden Gewassern. Dabei befindet
sich der Wasserstand deutlich Gber dem norma-
len Pegelstand des Gewassers, und es kommt zu
einer Uberflutung von Grund und Boden.

UBERSCHWEMMUNG

Als Uberschwemmung gilt eine Uberflutung
von Grund und Boden durch Witterungsnieder-
schldge (Regen-, Schnee- oder Schmelzwasser),
die nicht auf normalem Weg abflielen konnen
und dadurch das freie Gelande tberfluten.

GRUNDWASSER

Grundwasser ist Wasser, das in gesattigten Zonen
unter der Erdoberflache vorkommt. Die Ober-
flache dieser gesattigten Zone wird als Grund-
wasserspiegel bezeichnet. Der Bereich zwischen
der Erdoberfliche und der Grundwasserober-
flache, der nicht ganzlich mit Wasser ausgefullt
ist, wird dagegen ungesattigte Zone genannt.

i

Quelle Kapitel 01: Eigenvorsorge bei Oberflachenabfluss. Ein Leitfaden fiir Planung, Neubau und Anpassung.

Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus, Wien 2019.
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01 Definitionen & Einfiihrung

MUREN

Muren sind oberflachliche Massenbewegungen
von Erdreich, Wasser, Schlamm und anderen Be-
standteilen, die durch naturbedingte Wasserein-
wirkungausgelost werden. Muren sind Schlamm-
strome mit flussahnlichem Verlauf.

ERDRUTSCH

Ein Erdrutsch ist das Abgleiten groRerer Erd- und
Gesteinsmassen, meistens ausgelost durch star-
ke Niederschlage und das dadurch bedingte Ein-
dringen von Wasser zwischen vorher gebundene
Bodenschichten. Durch die Schwerkraft und
die Verminderung der Haftreibung zwischen
den Bodenschichten rutscht der Hang (bei aus-
reichend groBer Hangneigung) ab, meist entlang
einer Abrisskante.

RUCKSTAU

Rickstau ist, wenn Wasser infolge eines vor-
genannten Ereignisses durch Abwasserleitungen
oder daran angeschlossene Einrichtungen in das
Gebaude eindringt. Die Ruckstauebene ist jene
Hohe, bis zu der Wasser im offentlichen Kanal-
netz ansteigen kann und darf. Meist ist dies der
hochste Punkt der offentlichen Verkehrsflache
vor dem Grundstlick, z. B. die Gehsteigkante.
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02 Gefahren & Risken bei
Feuchte- und Wasserschaden

Wenn Wasser bei Uberflutung in Gebaude eindringt, konnen Schaden an den betroffenen
Bauteilen (zum Beispiel an Wand-, Decken- und FuBbodenkonstruktionen, Tiren und
Fenstern), der Haustechnik und der Inneneinrichtung auftreten. Um potenzielle Schaden
durch Uberflutung abschatzen und VorsorgemaBnahmen umsetzen zu kénnen, sind alle
moglichen Eindringwege zu beachten, lber die Wasser in ein Gebdude gelangen kann.

Wie kommt das Wasser ins Haus?

€@ Eindringen des Grundwassers durch die Kellerwande/Sohle
@ Eindringen des Riickstauwassers aus der Kanalisation

€ Eindringen des Grundwassers durch Umlauf bei
Hausanschlissen (Rohrwege, Kabel) oder durch
undichte Fugen

@ Eindringen des Oberflichenwassers durch
Lichtschachte und Kellerfenster
(Uberschwemmung/Hochwasser)

© Eindringen des Oberflichenwassers infolge
der Durchsickerung der AuRenwand
(Uberschwemmung/Hochwasser)

@ Eindringen des Oberflichenwassers
durch Tir- und Fensterdffnungen
(Uberschwemmung/Hochwasser)

Abbildung 1: Beispielgebdude mit den sechs
grundlegenden Wassereintrittsmoglichkeiten



SCHUTZ VOR WASSER UND FEUCHTIGKEIT

Druck- und Auftriebskrafte, die bei

Uberflutungen auf Gebiude einwirken

Zusatzlich kénnen bei einer Uber-
flutung im Bereich des Gebaudes
Druck- und Auftriebskrafte wirksam
werden.

Wenn Grundwasser Uber das Niveau
der Grlndungssohle (Fundament-
basis) ansteigt, wirken sowohl
Druck- als auch Auftriebskrafte auf
das Gebaude ein.

Wenn die Auftriebskraft groRer ist
als die Summe aller Gebdudelasten,
schwimmt das Gebaude auf. Dies
flhrt im unglnstigsten Fall zum
Versagen des Gebaudes. Deshalb
muss die Gebaudestandsicherheit
zu jeder Zeit — also auch bei starken
Hochwasserereignissen — gewahr-
leistet sein.

Summe aller Geb3dudelasten

Hochwasser

Aufsteigendes
Grundwasser

Wasserdruck Wasserdruck
auf die - ¢ auf die
AuBenwand ) 4= Aulenwand
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Sohlwasserdruck (Auftriebskraft)

Sohlwasserdruck (Auftriebskraft)

Abbildung 2: Druck- und Auftriebskrafte bei aufsteigendem Grundwasser (links)
bzw. Hochwasser (rechts)

Charakteristische Schadensbilder

an Baukonstruktionen

Feuchte- und Wasserschaden treten
bei jedem Uberflutungsereignis auf,
sobald Gebaude und deren Bauteile
von anstehendem beziehungsweise
eindringendem  Flutwasser  be-
troffen sind.

Zu den charakteristischen Schadens-

bildern zdhlen beispielsweise:

« sichtbare Durchfeuchtungen und
Wasserstandslinien

+ Ausbliihungen (Kalkablagerungen)
an Bauteiloberflachen

- feuchte- und frostbedingte Form-
und Volumenveranderungen

« abgeldste Beschichtungen.

Als weitere Schaden konnen unter
anderem Festigkeitsverluste, die
Verringerung der Warmedammei-

genschaften, ein Befall durch
Pilze und  Mikroorganis-
men  oder  Korrosions-
erscheinungen auftreten. In
Verbindung mit den Feuch-
te- und Wasserschaden ent-
stehen, insbesondere bei
Mauerwerkskonstruktionen,
auch Schaden durch bau-
schadliche Salze. Der Um-
fang und die Intensitat der
resultierenden Feuchte-
und Wasserschaden han-
gen von der maximalen
Uberflutungshohe am be-
ziehungsweise im Gebaude,
sowie von der Uberflutungs-
dauer ab.

i\

Wasserlinie klar sichtbar —
| Betonwand nimmt keinen Schaden

s

Foto: Xella Porenbeton Osterreich GmbH
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Mogliche Schaden an Haustechnik und Brennstofflager

ELEKTRISCHE ANLAGEN

Elektroinstallationen umfassen alle Anlagen im Ge-
baude, die mit elektrischer Energie versorgt werden.

Hierzu zahlen zum Beispiel:

« Anlagen zur Verteilung elektrischer Energie, wie
Leitungen, Steckdosen und Schalter

+ PV-Anlagen, Anlagen der Gebaudeautomation

« Brand- und Einbruchmeldeanlagen

« Kommunikationsanlagen.

Stehen elektrische Anlagen mit Wasser in Kon-
takt, dirfen Uberflutete Rdume nur dann be-
treten werden, wenn sichergestellt ist, dass die
Stromversorgung unterbrochen ist.

Intensive Wassereinwirkungen kénnen den Iso-
lationswiderstand elektrischer Bauteile mindern.
In diesen Fallen besteht die Gefahr, dass Fehler-
strome auch an Anlagenteilen auftreten, die im
Normalfall keine Spannung fihren.

A Achtung: Lebensgefahr durch
uberflutete elektrische Anlagen!

HEIZOLLAGER

Ungesicherte und teilentleerte Heizollager konnen
den Druckkraften des Wassers nicht widerstehen.
Die Tanks beginnen zu beulen und sich irreversibel zu
verformen. Ohne geeignete Halte- beziehungsweise
Verankerungssysteme neigen die Heizoltanks zum
Aufschwimmen und Umkippen.

LUFTUNGSANLAGEN

Raumlufttechnische Anlagen sind aufgrund hoher

hygienischer Anforderungen sehr schadensanfallig

gegen Uberflutungen, weil diese in nahezu allen

Fallen mit Verschmutzungen verbunden sind.

Zu den typischen Schaden an Uberfluteten

Liftungsanlagen gehoren:

« Durchfeuchtete und verschmutzte Warme-
dammestoffe an Luftkanalen, Luftfiltern, Schall-
dampfern oder dergleichen

- Defekte elektrische Bauteile, wie zum Beispiel
Regelungstechnik, Pumpen oder Brandschutz-
klappen.

SANITARTECHNIK

Nach einem Uberflutungsereignis sollten alle
Sanitargegenstande, wie etwa Waschbecken,
Toiletten sowie Bade- und Duschwannen, aus
hygienischen Griinden Uberpruft und gereinigt
werden. Gegebenenfalls miissen sie demontiert
und ausgetauscht werden.

PELLETSRAUME

Alle Brennstoffe aus Holz, besonders Pel-
lets, quellen bei Nasse betrachtlich auf. Die
VolumenvergréBerung kann zu Schaden an den
Umfassungswanden der Lagerbehalter oder
Lagerraume fiihren, wenn kein hinreichendes
Ausdehnungsvolumen zur Verfligung steht.

Vorsorge bei hochwassergefahrdeten Kellern

Bereich des Kellerinnenausbaus
vermieden werden. Stattdessen
werden wasserfeste Baustoffe wie
Beton, Leichtbeton oder Ziegel emp-
fohlen. Auch wasserempfindliche

Zur Hochwasservorsorge werden
entsprechend angepasste  Bau-
materialien und Mdbel empfohlen.
Insbesondere die Verwendung von
gipshaltigen Materialien sollte im

Beldge wie Parkett, Teppiche, Lino-
leum, Kork und Holz sollten nicht
verwendet werden.

Quellen Kapitel 02:

Hochwasserschutzfibel — Objektschutz und bauliche Vorsorge. Deutsches Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), Februar 2022.
Eigenvorsorge bei Oberflachenabfluss. Ein Leitfaden fiir Planung, Neubau und Anpassung. Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus, Wien 2019.
Ratgeber Wetterextreme. Energieberatung NO/Energie- und Umweltagentur des Landes NO, www.energie-noe.at/download/Ratgeber-Wetterextreme.pdf (30.9.2025).
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03 Planerische und "
bauliche MaBnahmen
zum Hochwasser- _/.

Schutz vor Wassereintritt

Grundsatzlich gibt es verschiedene Moglichkeiten, sich vor Oberflachenabfluss
zu schutzen, wobei auch Kombinationen moglich sind:

WASSER VOM GEBAUDE FERNHALTEN
EY Allgemein gilt: Bei der Planung sollten

+ richtige Standortwahl die entsprechenden Normen und Vor-

- wassersensible Gelandegestaltung schriften zum baulichen Hochwasser-
« Aufmauerungen und Schwellen schutz berticksichtigt werden.

« hoher gelegter Gebaudeeingang

- geschiitzte Kellertreppen, Lichtschichte und Liiftungsrohre Fir Standorte, die offensichtlich in

- Gebsude héher legen Bereichen mit moglichem Ober-

flachenabfluss, in Gelandesenken
oder anderen abflussrelevanten Zonen
liegen, ist eine Bebauung nicht oder

« mobile Wassersperren nur eingeschrankt maoglich.

« Abdichtung der Gebaudehille

ABDICHTUNGS- UND SCHUTZEINRICHTUNGEN




Foto: Brebca/stock.adobe.com
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Wasser vom Gebdude fernhalten

Die richtige Standortwahl, Gelandegestaltung, Mauern und kleine Walle
sollen das Zustromen von Wasser zum Gebaude verhindern, Wasser
zwischenspeichern oder in risikoarme Grundstucksbereiche ableiten.

A Achtung: Die Anderung der Abflussverhaltnisse darf nicht zu Verschlechterungen
auf anderen Grundstiicken oder Liegenschaften flihren!

Richtige Standortwahl
Bei der Standortwah! des Gebaudes

sollten die ortlichen Gelandever-
haltnisse im Hinblick auf den Ober-
flachenabfluss unbedingt beachtet
werden. Durch eine friihzeitige Ana-
lyse der topografischen Lage sowie
der Gefahrenhinweiskarten lasst
sich die Gefahrdung durch Ober-
flachenabfluss gut erkennen.

Wassersensible Geldndegestaltung
Durch die richtige Positionierung
des Gebaudes sowie eine bewuss-
te Gelandegestaltung und Planung
der Aullenanlagen lassen sich viele
Probleme im Zusammenhang mit
Oberflachenabfluss vermeiden.

Aufmauerungen und Schwellen
Gegebenenfalls kdonnen zur Ab-
leitung von eindringendem Wasser,
etwa aus hoher gelegenen Verkehrs-
flachen oder Nachbargrundstticken,
die Errichtung von Barrieresyste-
men Abhilfe schaffen. Auch bei Zu-
fahrten zu tiefer liegenden Garagen
oder Raumen kénnen Rampen und
Bodenschwellen verhindern, dass
Wasser in tiefer gelegene Bereiche
gelangt. Bei der Anbringung von Ri-
golen ist zudem auf die richtige Di-
mensionierung der Abflussmenge
zu achten.

Hoher gelegter Gebdaudeeingang
Bei Neubauten sollte auf ebenerdige

Gebaudezugange und Gebdude-
offnungen, die sich auf oder unter-
halb der Rickstauebene befinden,
verzichtet werden.

Geschiitzte Kellertreppen, Licht-
schichte und Liiftungsrohre

Die Oberkanten von Kellertreppen,
Lichtschachten und Liftungsrohren
sollten generell nicht gelandegleich,
sondern mindestens 10 bis 15 cm
hoher liegen.

Gebaude hoher legen

In hochwassergefahrdeten Gebieten
konnen Hauser auf sogenannte
,Stelzen“ gebaut werden.



Bodenplatte
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Abdichtungs- und Schutzeinrichtungen

Lasst sich der Zufluss von Wasser nicht vermeiden, konnen fest installierte oder
mobile Abdichtungs- und Schutzeinrichtungen am Gebdude vorgesehen werden.

Mobile Wassersperren

Neben fest installierten SchutzmaR-
nahmen besteht die Moglichkeit,
Gebaudeoffnungen wie Tlren, Fens-
ter und Zufahrten mit Hilfe mobiler
Barrieresysteme, zum Beispiel Sand-
sacke oder Wasserschutzkissen, zu
verschlief3en.

Abdichtung der Gebaudehiille

WeilRe Wanne

Generell kann die Abdichtung von
erdberiihrten Auflenwanden zum
Beispiel in Form einer sogenannten
Weillen Wanne ausgefiihrt wer-
den. Die Weille Wanne besteht
aus einer umschlielfenden Beton-
konstruktion aus Bodenplatte und
Wanden. Durchbriiche, Bauteil- und
Bewegungsfugen sind dabei durch
geeignete Fugenmittel abzudichten.
Bei hoher Beanspruchung kann die-
ses System durch eine zusatzliche
Abdichtungsschicht in Form einer
sogenannten Braunen Wanne aus-
gefuhrt werden.

Betonwand aus
Fertigteilen oder S
Ortbeton

Weille
Wanne

g fae e A

\Y _ : F— Fugenband oder

Schwarze Wanne

Eine weitere Moglichkeit der Ab-
dichtung stellt die Schwarze Wanne
dar. Dabei wird eine Abdichtungs-
schicht an der AuBenwand an-
gebracht, die den Keller wie einen

Mantel umhullt. Dafir kommen
Bitumendickbeschichtungen oder
Bitumen-/Kunststoffbahnen  zum

Einsatz.

Geldandekante

Hochster Grundwasserstand (HGW)

Abbildung 3: Vergleich WeiRe Wanne (links) mit Schwarzer Wanne (rechts)

Sicherheitsschicht ——off

Braune Wanne

Bei der Braunen Wanne wird auf
einer wasserundurchlassigen Trag-
konstruktion aus Stahlbeton, auf

der wasserfihrenden Seite eine
zusatzliche  Dichtungsbahn  aus
Natriumbentonit aufgebracht.
Dabei handelt es sich um ein natir-
liches Tonmineral, das als Granulat
unverschiebbar in ein geotextiles
Traggewebe eingewebt ist.

Wand

5 Schwarze
| Wanne

_/

Quelle Kapitel 03: Eigenvorsorge bei Oberflachenabfluss. Ein Leitfaden fiir Planung, Neubau und Anpassung.
Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus, Wien 2019.

Foto: Mario Hoesel/stock.adobe.com

Bodenplatte
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04 Hochwasserbestandigkeit
ublicher Baustoffe

Zur Einschatzung der Hochwasserbestandigkeit von Baustoffen konnen aus
sachverstandiger Sicht folgende funf Beurteilungskriterien herangezogen werden:

@ Festigkeitseigenschaften und Formverhalten

Wasseraufnahme

@ Trocknungsverhalten

@ Widerstandsfahigkeit und Wiederverwendung Q

Kriterienbewertung fur das
Verhalten der Baustoffe bei
Hochwasser:
Keine oder lediglich geringe
Beeintrachtigungen.

Starke Beeintrachtigungen
zu erwarten.

@ Schadlings- und Schimmelbefall

In Abhangigkeit von ihrer Zusammensetzung, vom Herstellungs- und Verarbeitungsprozess sowie vom Ver-
wendungszweck im Gebadude verfligen Baustoffe tUber unterschiedliche Wasseraufnahme-, Wassertransport- und
Wasserspeicherungseigenschaften. Diese flhrt bei eindringendem Wasser zu unterschiedlichen Schadensbildern.

Baustoffe

BETON / WU-BETON

teoed

Beton ist ein besonders langlebiger,
belastbarer und vielseitiger Bau-
stoff. Er zeichnet sich zudem durch
hohe Druckfestigkeit, Frost- und Tau-
salzbestandigkeit sowie Robustheit
gegenlber chemischen Angriffen
aus. Durch die porige Struktur des
Betons konnen diese Eigenschaften
hervorragend gesteuert werden, ins-
besondere was Wassereindringtiefe
bzw. Wasserundurchlassigkeit be-
trifft. Aus den oben genannten Griin-
den ist Beton daher auch besonders
gut geeignet, wenn es darum geht,

Bauteile vor Durchfeuchtung oder
auch vor chemischen Angriffen zu
schiitzen.

Eine besonders geeignete Bauweise
gegenuber eindringendem Wasser
ist die sogenannte WeilRe Wanne.
Dabei werden Bodenplatte und erd-
bertihrende AuRenwande in wasser-
undurchlassigem Beton ausgefuihrt.
» siehe Abbildung 3

Foto: stock.adobe.com



ZIEGEL

Der Ziegel ist ein mineralischer Bau-
stoff, der optimalen Schall- und
Brandschutz bietet sowie eine hohe
Druckfestigkeit aufweist. Durch die

Zusammensetzung der Rohstoffe,
der Formgebung, der Rohdichte
PORENBETON

Porenbeton ist ein mineralischer,

hoch warmedammender Massiv-
baustoff und gehort zur Gruppe der
Leichtbetone.

Seine Starke liegt in seinem Eigen-
schaftsprofil, das monolithische
Wandkonstruktionen ~ ermdoglicht
und gleichzeitig die Anforderungen
an den Warme-, Brand-, Feuchte-
und Schallschutz sowie an die Trag-
fahigkeit erfullt.

SCHUTZ VOR WASSER UND FEUCHTIGKEIT

und den Brennprozess konnen ver-
schiedene Ziegeltypen wie z. B.
Vollziegel, Hochlochziegel, Klinker,
Planziegel, Fillziegel etc. fur viel-
faltige Verwendungszwecke
gestellt werden.

her-
Hohe Feuchte-

Foto: Initiative Ziegel Osterreich

Der Porenbeton enthdlt Kapillar-
poren, die auftretende Feuchte-
belastungen weitgehend schadlos
aufnehmen konnen.

teoee

beanspruchungen haben zudem
keinen  wesentlichen  negativen
Einfluss auf die Festigkeitseigen-
schaften von Ziegeln.

Sogenannte Klinkerziegel eignen
sich besonders gut, um Mauer-
werk mit hoher Widerstandsfahig-
keit gegen chemische Einfllsse
und Frost zu errichten. Sie bieten
sich auch fir Mauern mit hoher
Druckbeanspruchung und fiir Ver-
kleidungen und Vormauerungen an.

Pooesd

Nach dem vollstandigen Austrock-
nen erfullen Wandkonstruktionen

aus Porenbeton weiterhin ihre
urspringlichen technischen An-
forderungen.

Foto: Xella Porenbeton Osterreich GmbH
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Foto: bilanol/Envato Elements

Foto: leszekglasner/Envato Elements
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GIPSKARTON-/GIPSFASERPLATTEN

Gipsgebundene  Baustoffe  wie
Calciumsulfat-Estriche,  Gipsputze
sowie Gipskarton- und Gipsfaser-
platten sind im Uberflutungsfall be-
sonders schadanfallig.

HOLZWERKSTOFFE

Holz und Holzwerkstoffe sind im Zu-
sammenhang mit anhaltend hohen
Feuchtebelastungen insbesondere

durch mikrobiellen Befall und Faulnis
gefahrdet. Infolgedessen sind Bau-
teile aus Holz nach einem Flutereig-
nis umgehend freizulegen und fach-

Sie nehmen viel Wasser auf, sind
feuchteempfindlich und daher un-
geeignet flir gefahrdete Bereiche.
Bei Wassereintritt verlieren Calcium-
sulfat-Estriche an Festigkeit, quellen

gerecht zu trocknen. Dazu sind in
der Regel Beplankungen und andere
umgebende Bauteile zu entfernen.
Holzwerkstoffe, wie Spanplatten,
OSB-Platten, Furnierschichtholz-
Platten oder Sperrholzplatten, er-
leiden wahrend einer Uberflutung

Foto: edemarco5/Envato Elements

Foto: AntonioGravante/Envato Elements

LA 2 24

auf und konnen Risse oder Auf-
wolbungen entwickeln. Gipsplatten
in Innenwanden erleiden bei Uber-

schwemmungen ebenfalls erheb-
liche Schaden.

Fe®ec®

irreversible Verformungen und miis-
sen in der Regel ausgetauscht wer-
den. Auch tragende Holzbauteile
und Massivholzquerschnitte sind
auf Schadigungen zu lberprifen.




Dammstoffe

Dammstoffe  in  Uberflutungs-
gefahrdeten  Gebaudeteilen er-
fordern besondere Aufmerksam-
keit. Sie sind im Bauwesen wichtig
flr Warme- und Schallschutz und
zeichnen sich durch eine geringe
Warmeleitfahigkeit sowie ein hohes
Schallddmmmal aus. Diese Eigen-

A

Faserdammstoffe

Faserdammstoffe sind als matten-
oder plattenformige Bauprodukte
weit verbreitet. Sie kommen vor-
rangig als Dammung fiir Geschoss-
decken und Dacher zum Einsatz.
Sind Faserdammstoffe dem Wasser
stark ausgesetzt, verlieren sie ihre

MINERALWOLLE

SCHUTZ VOR WASSER UND FEUCHTIGKEIT

schaften werden durch eine geringe
Rohdichte und einen hohen Poren-
oder Hohlraumanteil erreicht. Aller-
dings bedeutet das auch, dass sie
bei Uberschwemmungen viel Was-
ser aufnehmen und speichern kon-
nen. Das macht das Trocknen nach
einer Flut sehr schwierig oder sogar

Formstabilitat. Dabei |6st das Was-
ser das Bindemittel im Material und
schwacht den Faserverbund. Dies
fihrt zum Zusammensacken der
Dammstoffe, sodass sie ersetzt wer-
den missen.

PFLANZENFASERN UND HOLZWEICHFASERN

Foto: Jurgen Félchle /stock.adobe.com

unmoglich, was zu dauerhaften
Schaden und der Notwendigkeit
des Austauschs fiithren kann. Daher
sollten Dammstoffe in gefahrdeten
Bereichen sorgfaltig ausgewahlt
und gegebenenfalls durch wasser-
bestandige Alternativen ersetzt
werden.

Die zur Verfligung stehende Auswahl an Bau- und Dammestoffen und deren Kombinationen
sind sehr vielfaltig. Daher werden hier nur die gangigsten Materialien angefiihrt.

Zur Gruppe der Faserdammstoffe

zahlen:

 Mineralwolle (Glas-, Steinwolle)

« Pflanzenfasern (Flachs-, Hanf-,
Kokosfasern)

« Holzweichfasern.

¢

®e®
®e®

Foto: Mey/stock.adobe.com
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Foto: galileo120/stock.adobe.com
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Schaumkunststoffe

Das Einsatzfeld der Schaumkunst- Zu den Schaumkunststoffen zahlen
stoffe umfasst vor allem die Dam- zum Beispiel:

mung von AuRenwanden, FuBbdden expandiertes Polystyrol (EPS)

und Flachdédchern. Hier werden sie e extrudiertes Polystyrol (XPS)

in der Regel als Hartschaumplatten e Polyurethan (PUR)

verarbeitet.

POLYSTYROL, EXPANDIERT (EPS)

POLYSTYROL, EXTRUDIERT (XPS)

Foto: pixelrobot/stock.adobe.com

Mineralische Schaumstoffe

SCHAUMGLAS o w@ w

Als unempfindlich gegeniliber Was- Schaumglas ist aufgrund seiner ge-
ser erweisen sich einige minerali- schlossenzelligen Struktur wasser-
sche Schaumstoffe, wie zum Bei- undurchldssig und diffusionsdicht.
spiel Schaumglas oder Blahperlite.

METALLE UND GLASER ' . . . .

Metalle und Glaser, einschlie3- durchldssig. Sie nehmen kein Wasser  robusten Baustoffen. Bei Metallen
lich geschaumtes Glas mit ge- inihrGeflige auf was bedeutet, dass ist ein besonderes Augenmerk auf
schlossenen Zellen, sind aufgrund sie keine Quell- oder Schwindver- den Korrosionsschutz zu richten.
ihrer Materialstruktur wasserun- formungen zeigen. Das macht sie zu

Quelle Kapitel 04: Hochwasserschutzfibel — Objektschutz und bauliche Vorsorge.
Deutsches Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), Februar 2022.
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05 Sanierung nach
Hochwasserschaden

Vor dem Beginn der Reinigungs- und
Sanierungsarbeiten im betroffenen
Gebaude ist immer zu prifen, ob
beim Betreten des Objektes eine Ge-
fahr fur Leib und Leben besteht, wie
beispielsweise Einsturzgefahr oder
Gefahr durch elektrische Quellen
etc. Kann dies ausgeschlossen wer-
den, wird empfohlen, vor Beginn der
Arbeiten die entstandenen Scha-
den von einer bzw. einem Bausach-
verstandigen (Versicherung, pri-
vat) ausreichend dokumentieren zu
lassen.

Aufgrund des vorhandenen Scha-
densbildes wird dann festgelegt,
welche Bauteile saniert werden kon-
nen bzw. welche Bauteile allenfalls
abgebrochen werden mussen. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang,
dass nasse oder durchfeuchtete

A

Foto: AA+W/stock.adobe.com

Bauteile so rasch wie moglich ge-
trocknet werden miissen.

Vorab ist es dabei jedenfalls wesent-
lich, den genauen Schichtenaufbau
des jeweiligen Bauteils (Decken-,
Wand- oder Bodenkonstruktion)
sach- und fachkundig zu befunden.
So kann festgestellt werden, ob
und mit welcher Methode der Bau-
teil getrocknet werden kann. Oft
ist es dabei notwendig, Probe-
bzw. Erkundungsoffnungen vor-
zunehmen oder einzelne Schich-
ten zu demontieren. Entsprechende
Fachfirmen bieten unterschied-
liche  Trocknungsverfahren  an,
wie  beispielsweise  Kondensat-
trocknung, Trocknung mit Unter-
druck-/Saugverfahren oder Trock-
nung mit Warmeplatten. Je nach
Verfahren ist mit unterschiedlichen

Durchfeuchtete Putze sind vollstandig abzuschlagen,
' um dahinterliegendes Mauerwerk schneller zu trocknen.

!
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Trocknungsdauern (im Durchschnitt
drei bis sechs Wochen) zu rechnen.

Bevor weitere  Sanierungsmal3-
nahmen eingeleitet werden, sollte
jedenfalls die entsprechende Bau-
teilfeuchte mit einem geeichten
Messgerat gemessen und dokumen-
tiert werden.

Bei grolReren Schaden empfiehlt
sich, von einem zertifizierten Labor
prifen zu lassen, ob die Raum-
luft schimmelfrei ist. So lassen
sich gesundheitliche Folgen, die
auch verzogert auftreten konnen,
ausschlielen.

Nach den oben beschriebenen Messungen kann mit den tatsachlich erforderlichen baulichen
Sanierungsmafinahmen begonnen werden.

Foto: KI generiert
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Bei Ereignissen wie Uberschwemmung und Hochwasser bieten
Konstruktionen mit massiven Baustoffen den besten Schutz.
Im Regelfall treten bei solchen Bausubstanzen keine oder nur
geringe Schaden auf.

Wandkonstruktionen missen nicht gecffnet Tausch von feuchteempfindlichen Beplankungen
werden und konnen unmittelbar nach oder Dammungen ist nicht erforderlich.
Schadenseintritt mit Hochdruckreinigern

I Aufwandige Feuchtemessungen an betroffenen
und Wasser gereinigt werden.

Bauteilen sind nicht erforderlich.

Es besteht keine Gefahr von Schadlings-
oder Pilzbefall.

In den meisten Fallen ist eine naturliche
Austrocknung von durchfeuchtetem
Mauerwerk moglich. Gegebenenfalls sind
Putze zu erneuern.

Eine langwierige Trocknung der
Tragkonstruktion entfallt.
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